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1 Vorgang

Die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), MozartstraRe 8, 55118 Mainz, plant im Rahmen des
Projektes "Strallenbahnnetz 2030" in Mainz die Verbindung der Straf3enbahngleise vom "Alicenplatz"
zur "Schillerstraf3e" Gber die "Binger Straf3e" (siehe Anlage 1.2).

Die Baugrundinstitut Franke-Mei3ner Rheinland-Pfalz GmbH (BFM-RLP) wurde von der Mainzer
Verkehrsgesellschaft mbH mit Schreiben vom 06.07.2021 beauftragt, in der "Binger Strafl3e" im Bereich
der Fahrbahn und der Gehwege den Verkehrswegeauf- und -unterbau sowie die Baugrundverhaltnisse
zu erkunden und auf der Grundlage der Ergebnisse der Felduntersuchungen geotechnische Angaben

zum geplanten Verkehrswegebau zu machen.

Weiterhin wurde unser Institut damit beauftragt, aus dem Kernmarsch der einzelnen Aufschlisse
schichtweise und ggf. bei organoleptischen Auffalligkeiten Proben aus der Oberflachenbefestigung,
bestehend aus Asphalt, dem Verkehrswegeunterbau und den darunter aufgeschlossenen Bdden fir
spatere umwelttechnische Untersuchungen zur abfalltechnischen Vordeklaration zu enthehmen und

diese umwelttechnisch zu untersuchen.

Uber die Ergebnisse der Felduntersuchungen und die der umwelttechnischen Untersuchungen wird

nachfolgend berichtet.
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2 Unterlagen
2.1 Planunterlagen

Von der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH wurden uns die folgenden Planunterlagen zugesandt:

[1.1]

[1.2]

2.2

[2.1]

[2.2]

[2.3]

[2.4]

[2.5]

[2.6]

[2.7]

[2.8]

[2.9]

[2.10]

StraRenbahnausbau Mainz 2030, Abschnitt Innenstadt, Lageplan Binger Stral3e - V1, Mal3stab
1:500, Stand 04/2021.
StralRenbahnausbau Mainz 2030, Abschnitt Innenstadt, Lageplan Binger StralRe +V2, Mal3stab
1:500, Stand 04/2021.

Geologische Unterlagen und Vorschriften

Normen-Handbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung, Band 1: Allgemeine Regeln,
2. Auflage, 2015, Beuth Verlag GmbH.

Handbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung, Band 2: Erkundung und Untersuchung,
1. Auflage, 2011, Beuth Verlag GmbH.

Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB), Ausgabe 2012, Beuth Verlag GmbH.
Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB), Ausgabe 2019, Beuth Verlag GmbH.
Topographische und Geologische Karte von Hessen, Messtischblatt 5915 Wiesbaden,
Mal3stab 1:25.000.

Erlauterung zur Geologischen Karte von Hessen, Messtischblatt 5915 Wiesbaden.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im Straf3enbau,
ZTVE-StB 17, herausgegeben vom Bundesministerium fur Verkehr, und digitale
Liegenschaften, StB 28/7182.8/3-ARS-17/17/2801162 vom 26.09.2017.

Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, Ausgabe 2012,
RStO 12, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fir Stral3en- und Verkehrswesen,
Arbeitsgruppe Infrastrukturmanagement.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Tragschichten im Stral3enbau,
ZTVT-StB 95, herausgegeben vom Bundesministerium fiur Verkehr, StB 26/38.56.05-05.-
01/36Va9s.

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im Stral3enbau, ZTV-SoB-StB 04, herausgegeben vom Bundesministerium fur
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, S26/38.56.05-20/24Va2004.
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[2.11]

[2.12]

[2.13]

[2.14]

[2.15]

[2.16]

[2.17]

[2.18]

[2.19]

[2.20]

[2.21]

[2.22]

2.3

[3.1]

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrs-
flachen, ZTVA-StB 97, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fiir StralRen- und
Verkehrswesen e.V. Koéln, 1997.

Erganzende Lieferbedingungen fir im Strallenbau wiederzuverwertende Baustoffe (ELSwB),
Stand 11/1996.

Richtlinien fur die umwelttechnische Verwertung von Abfallstoffen mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im Stral3enbau (RuVA-StB 01),
Ausgabe 2001.

Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen - Technische
Regeln - Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), Heft 20, Stand 06.11.2003.
LAGA Mitteilung Nr. 20, Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderung
an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen, Teil II: Technische Regeln fir die
Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Stand 05.11.2004.

Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27.04.2009, giltig ab 16.07.2009, hrsg.
vom Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Verordnung Uber Deponie und Langzeitlager (Deponieverordnung DepV) vom 27.04.2009,
zuletzt geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 09.07.2021.

Leitfaden fiur die Behandlung von Ausbauasphalt und Stral3enaufbruch mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen, herausgegeben vom Landesamt fir Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht, Rheinland-Pfalz, Oppenheim, September 2006, aktualisiert August 2008.
Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im StralRenbau, Eignungsprifung bei
Bodenverfestigung mit Bindemittel, TP BF-StB, Teil B 11.1, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft fir StraRen- und Verkehrswesen e.V., Kéln, 2012.

Technische Prufvorschriften fur Boden und Fels im StraBenbau, Eignungsprifung bei
Bodenverbesserung mit Bindemittel, TP BF-StB, Teil B 11.3, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft fur Straf3en- und Verkehrswesen e.V., Kéln, 2010.

DIN 4123:2011-05 "Ausschachtungen, Grindung, Unterfangung im Bereich bestehender
Gebaude".

DIN 4124:2021-01 "Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten.

Untersuchungsergebnisse Chemie

CAL-Untersuchungsbericht Nr. 202108025 vom 13.09.2021 (siehe Anlage 6).
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3 Ortliche Verhaltnisse
Die "Binger Stral3e" liegt in der Innenstadt von Mainz, siiddstlich des Hauptbahnhofs und verbindet den
"Alicenplatz" im Westen mit der "Schillerstral3e/Grof3e Bleiche" im Osten und weist eine Lange von

rd. 200 m auf.

Die Fahrbahn der "Binger Straf3e" ist mit Asphalt befestigt. Die Oberflachenbefestigung der Gehwege
besteht aus Pflastersteinen.

Nordlich und sidlich der "Binger Straf3e" sind unterkellerte, mehrgeschossige Wohngebaude sowie das
Sparkassengebdude vorhanden, die unmittelbar an die beidseitig der Fahrbahn vorhandenen
Gehwege angrenzen. Der lichte Abstand der Bestandsgebaude zur Gleistrasse betragt im Minimum
rd. 8 m und zu den geplanten Bushaltestellen im Minimum rd. 1,8 m.

Es ist hoher Baumbestand vorhanden, die in Baumscheiben am Fahrbahnrand stehen.

Darlber hinaus sind Parkbuchten sowie je Fahrrichtung eine Bushaltestelle vorhanden.

Die Gelandeoberkante im Bereich des "Alicenplatzes" liegt auf einem Niveau von rd. 94,7 m NN und

fallt in Richtung "Schillerstrae" um rd. 6,2 m auf ein Niveau von rd. 88,5 m NN ab.

Im Untergrund sind zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden.

4 Bauvorhaben

Derzeit werden von der MVG zwei verschiedene Ausbauvarianten gepriift.

Die Variante 1 sieht im Bereich der gesamten "Binger Stral3e" ein Asphaltgleis vor. Die erforderlichen

Fahrleitungsmaste befinden sich bei der Variante 1 im Bereich der Gehwege.

Bei der Variante 2 ist vom "Munsterplatz” bis etwa zur Liegenschaft "Binger StralRe 8" ebenfalls ein

Asphaltgleis mit Anordnung der Fahrleitungsmaste im Bereich der Gehwege geplant.
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Ab der Liegenschaft "Binger StralRe 8" bis zum Baufeldende am "Alicenplatz" ist ein "besonderer"
Gleiskorper mit Rasengleis vorgesehen. Im Bereich der "besonderen" Gleiskorper befinden sich die
Fahrleitungsmaste mittig der Fahrbahn der "Binger StraRe". Zwischen den Fahrleitungsmasten im

Bereich der "besonderen” Gleiskérper ist die Anpflanzung von Baumen vorgesehen.

Die Haltestellen sind nach derzeitigem Planungsstand zwischen der "Hinteren Bleiche" und dem
"Munsterplatz" angeordnet und weisen inkl. einer Anrampung eine Lagen zwischen rd. 70 m und
rd. 75 m auf.

5 Durchgefiihrte Untersuchungen

5.1 Kampfmitteluntersuchungen

Das Projektareal befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet. Daher wurden alle Aufschlusspunkte im
Vorfeld der Ausfihrung der Baugrundaufschlisse von der WST GmbH, Elly-Beinhorn-Stral3e 6,
69214 Eppelheim, im Auftrag der BFM-RLP mittels punktueller Oberflachenfreimessung mit Georadar

auf mogliche Kampfmittel Gberpruift.

Der Prifbericht der WST GmbH vom 10.09.2021 ist als Anlage 7 diesem Gutachten beigefligt.

5.2 Felduntersuchungen

Zur Erkundung der Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse sowie zur Probenentnahme fir die zum
Zweck der abfalltechnischen Vordeklaration erforderlichen umwelttechnischen Untersuchungen
wurden auftragsgemal entlang der geplanten Neubaumalnahme 9 Kleinrammbo hrungen (RKS 1
bis RKS 9) mit der Rammkernsonde, @ 50 mm, und 9 Sondierungen (DPH 1 bis DPH 9) mit der
schweren Rammsonde nach DIN EN ISO 22476 ausgefuhrt.

Darlber hinaus wurde eine grof3kalibrige Baugrundbohrung (¥ > 178 mm) aus dem Jahr 2016, die

nordlich des Baufeldes an der Kreuzung "Mittlere Bleiche/BahnhofstraRe" abgeteuft wurde, zur

Beurteilung der Baugrundverhaltnisse herangezogen.
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Die Kleinrammbohrungen und die Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde im Bereich der
Gehwege (RKS 1 bis RKS 3, RKS 7 bis RKS 9 sowie DPH 1 bis DPH 3, DPH 7 bis DPH 9) sollten
auftragsgeman jeweils aufgrund der geplanten Fahrleitungsmasten bis in eine Tiefe von 6 m unter

GOK abgeteuft werden.

Die Kleinrammbohrungen und Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde im Bereich der
Gleistrasse/Fahrbahn (RKS 4 bis RKS 6 und DPH 4 bis DPH 6) sollten auftragsgemaf jeweils bis in
eine Tiefe von 2,0 m unter GOK abgeteuft werden.

Da nach derzeitigem Planungsstand noch nicht feststeht, ob die Variante 1 oder die Variante 2 zur
Ausfuhrung kommt, wurde die RKS 6 und DPH 6, die im Bereich des moglichen besonderen
Gleiskorpers ausgefuhrt wurden, jeweils bis 6 m unter GOK abgeteuft.

Die RKS 2, RKS 3, RKS 8 und RKS 9 sowie die DPH 8 und DPH 9 wurden jeweils auftragsgemal? bis
in eine Tiefe von 6 m unter GOK und die RKS 4, RKS5 sowie DPH4 und DPH5 jeweils

auftragsgeman bis in eine Tiefe von 2 m unter GOK abgeteuft.

Die RKS 1 und die DPH 1 wurden jeweils in einer Tiefe von 4,3 m unter GOK, die RKS 7 in einer Tiefe
von 2,4m unter GOK und die DPH7 in einer Tiefe von 2,2m unter GOK aufgrund von
Bohrhindernissen im Untergrund vorzeitig fest. Die planméaRige Tiefe von 6,0 m unter GOK konnte bei
den vorgenannten Aufschliissen nicht erreicht werden. Das Abbruchkriterium lag bei der DPH bei mehr

als 100 Schlagen je 10 cm Eindringtiefe.

Die DPH 2 und DPH 3 wurden aufgrund der festgestellten geringen Tragféahigkeiten in der Tiefenlage

von 6 m unter GOK um jeweils 1 m verlangert.

Da die Lage der Leitungen im Bereich der Gehwege anhand des vorhandenen Leitungsplanen
bereichsweise nicht eindeutig festgelegt werden konnte, wurde die Leitungsfreiheit im Bereich der
RKS 1 bis RKS 3 und DPH 1 bis DPH 3 sowie der RKS 7 und RKS 8 sowie DPH 7 und DPH 8 mittels

Handschurfe vor Ausfiihrung der Baugrundaufschlisse Uberpruift.

Die RKS 1 musste aufgrund einer Betonplatte im Untergrund zweimal umgesetzt werden (RKS l1a und
RKS 1b).
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In der Tabelle 1 sind die einzelnen Aufschliisse mit Angaben zum Sondieransatzpunkt sowie zur

Aufschlusstiefe bezogen auf m NN zusammengestellt.

Tabelle 1: Aufschlusspunkte mit Angaben zum Sondier ansatzpunkt sowie zur Aufschlusstiefe
bezogen auf m NN

GOK- .

Aufschluss Bohr ansatzpunkte Aufschlusstiefe
[m NN] [m u. GOK] [m NNJ
RKS 1 89,19 4,3 84,9
RKS la 89,19 0,4 88,8
RKS 1b 89,19 0,4 88,8
RKS 2 91,47 6,0 85,5
RKS 3 94,51 6,0 88,5
RKS 4 90,63 2,0 88,6
RKS 5 91,25 2,0 89,3
RKS 6 93,78 6,0 87,8
RKS 7 89,41 24 87,0
RKS 8 91,86 6,0 85,9
RKS 9 94,32 6,0 88,3
DPH 1 89,19 4,3 84,9
DPH 2 91,47 7,0 84,5
DPH 3 94,51 7,0 87,5
DPH 4 90,63 2,0 88,6
DPH 5 91,25 2,0 89,3
DPH 6 93,78 6,0 87,8
DPH 7 89,41 2,2 87,2
DPH 8 91,86 6,0 85,9
DPH 9 94,32 6,0 88,3
BK 3/2016 87,39 9,0 78,4
DPH 3/2016 87,61 9,0 78,6

Aus dem Kernmarsch der RKS 1 bis RKS 9 wurden jeweils schichtweise und ggf. bei organoleptischen
Auffalligkeiten Proben aus den aufgeschlossenen Béden fiir umwelttechnische Untersuchungen zur
abfalltechnischen Vordeklaration der zu einem spateren Zeitpunkt im Zuge der Erdarbeiten anfallenden
Bdden entnommen und in luftdicht verschlieBbare Spezialglasbehalter gefiillt. Dartiber hinaus wurden
jeweils Proben aus den aufgeschlossenen Asphaltschichten sowie dem Verkehrswegeunterbau
entnommen und ebenfalls in luftdicht verschliel3bare Spezialbehalter fir spatere umwelttechnische

Untersuchungen zur abfalltechnischen Vordeklaration gefillt.

Die Aufschlusspunkte sind in der Anlage 1.2 lagegerecht, die Bohrprofile mit Eintragung des
Schichtenverlaufs sind in den Anlagen 2.1 bis 2.3 lage- und hohengerecht dargestellt. Die
Schichtenverzeichnisse der RKS 1 bis RKS 9 und der Archivbohrung BK 3/2016 sind den Anlagen 3.1
bis 3.10, den Anlagen 4.1 bis 4.6 sind die Probenahmeprotokolle in Anlehnung an die LAGA PN 98 zu

entnehmen.
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Die Lage der Aufschlusspunkte wurde von BFM-RLP vor Ort unter Berucksichtigung der
Leitungssituation, festgelegt. Die Aufschlusspunkte wurden hoéhenmafig auf die Oberkante eines
Kanaldeckels eingemessen, der im Gehweg auf Hohe der Liegenschaft "Binger Stral3e 13" liegt.
Die Lage des Bezugspunktes sowie dessen Hohe bezogen auf m NN ist dem als Anlage 1.2
beiliegenden Lageplan zu entnehmen.

53 Bodenmechanische Labo rversuche

Im Zuge der Felduntersuchungen im August 2021 wurden aus dem Kernmarsch der RKS 1 bis RKS 9
gestorte Bodenproben (GP’s) entnommen. An ausgewahlten Proben wurden auf der Grundlage der
aktuellen VOB 2019, zur Festlegung der Homogenbereiche, im institutseigenen bodenmechanischen
Labor folgende KenngréfRen bestimmt bzw. ermittelt:

- 4 Stuck, Wassergehalte nach DIN EN ISO 17892-1:2015-03,

- 2 Stick, Flie- und Ausroligrenze nach DIN EN ISO 17892-12:2020-07,

- 2 Stuck, KorngroRenverteilung durch Nass- und Trockensiebung nach DIN EN ISO 17892
4:2017-04.

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen sind in Abschnitt 6 eingearbeitet und in

Abschnitt 8 aufgefiihrt. Die Ergebnisse liegen dem Gutachten als Anlage 5 bei.

5.4  Abfalltechnische Unters uchungen

Um die im Zuge der Erdarbeiten anfallenden Béden umwelt- und abfalltechnisch beurteilen zu kdnnen,
wurden im Zuge der Felduntersuchungen als dem Kernmarsch der RKS 1 bis RKS 9 jeweils
schichtweise bzw. je laufendem Meter und ggf. bei organoleptischen Auffalligkeiten insgesamt
54 Stick Bodenproben fiur Analytik (CP) entnommen und jeweils in luftdicht verschlielBbare
Spezialglasbehalter gefullt.

In Abh&ngigkeit von den organoleptischen Auffalligkeiten, dem Schichtenaufbau und der Lage der
einzelnen Aufschlisse wurden verschiedene Einzelproben zu den Mischproben MP 1 bis MP 6
zusammengestellt und im Auftrag der BFM-RLP von CAL GmbH & Co. KG, Réntgenstrale 82,
64291 Darmstadt, im Feststoff und im Eluat auf den in Rheinland-Pfalz gultigen Parameterumfang der
LAGA 2004 zzgl. TOC und C 10 bis C 22 untersucht.
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Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im CAL-Untersuchungsbericht Nr. 202108025 vom

13.09.2021 zusammengestellt, der unserem Gutachten als Anlage 6 beigefigt ist.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Abschnitt 11 zusammengestellt und bewertet.

6 Verkehrswegeauf - und -unterbau sowie Baugrundaufbau

Nach den Ergebnissen der Baugrundaufschliisse stellen sich der Verkehrswegeauf- und -unterbau
sowie der Baugrundaufbau wie folgt dar:

6.1 Fahrbahn /Gleistrasse

Die Oberflachenbefestigung der Fahrbahn der "Binger StraRe" im Bereich der RKS 4 bis RKS 6
besteht aus einer 0,13 m bis 0,43 m dicken Asphaltschicht .

Unterhalb der Oberflachenbefestigung aus Asphalt wurden im Bereich der RKS 4 und der RKS 6
kompakter Basalt aufgeschlossen. Hierbei handelt es sich entweder um eine alte

Oberflachenbefestigung aus Kopfsteinpflaster oder um eine Packlage.

Unterhalb der Oberflachenbefestigung aus Asphalt bzw. des Basaltgesteins wurde im Bereich der
RKS 4 bis in eine Tiefe von 1,7 m unter GOK (ca. 88,9 m NN), im Bereich der RKS 5 bis in eine Tiefe
von 1,35 m unter GOK (ca. 89,9 m NN) und im Bereich der RKS 6 bis in eine Tiefe von 1,4 m unter
GOK (ca. 92,4 m NN) aufgeflillte Sande (Schich t 1) mit wechselnden Kies- und Schluffanteilen
aufgeschlossen. Oberflachennah handelt es sich bei den aufgefiliten Sanden um den

Verkehrswegeunterbau.

Als anthropogene Beimengungen wurden Beton- und Ziegelbruchstiicke im Sondiergut festgestellt.

Weitere organoleptische Auffalligkeiten (Farbe, Geruch) wurden nicht wahrgenommen.
Der natirliche Wassergehalt "w" liegt bei den aufgefillten Sanden bei 6,4 %.
Gemal DIN 18196 werden die aufgefillten Sande in die Bodengruppen Sl und SW eingestuft. Nach

der ZTVE-StB 17 [2.7] entsprechen die aufgeflllten Sande des Verkehrswegeunterbaus der

Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich).
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Unterhalb der aufgeflliten Sande wurden im Bereich der RKS 4 und RKS 5 bis zur jeweiligen
Sondierendtiefe von 2,0 m unter GOK (ca. 88,6 m NN/RKS 4 und ca. 89,3 m NN/RKS 5) und im
Bereich der RKS 6 bis in eine Tiefe von 4,3 m unter GOK (ca. 89,5 m NN) aufgeflllte, leicht - bis
mittelplastische Schluffe und Tone (Schicht 2) mit wechselnden Gewichtsanteilen der jeweils

anderen Kornfraktion sowie variierenden Sand- und Kiesanteilen aufgeschlossen.

Der natirliche Wassergehalt "w" der aufgefiillten Schluffe und Tone liegt zwischen w = 18,3 % und
w = 20,6 %.

Die aufgefillten Schluffe und Tone weisen bei dem o.g. Wassergehalt Uberwiegend eine steife, lokal
breiige Konsistenz auf. Nach den Ergebnissen der bodenmechanischen Laboruntersuchungen haben
die gewachsenen Schluffe einen geringen Bildsamkeitsbereich, was darauf hindeutet, dass bereits

geringe Wassergehaltserhéhung zu einer Verschlechterung der Festigkeit fiihren kann.

Nach DIN 18196 werden die aufgefiiliten Schluffe in die Bodengruppen UL und UM, und die
aufgefillten Tone in die Bodengruppen TL und TM eingestuft. Gemal der ZTVE-StB 17 entsprechen

die aufgeflllten Schluffe und Tone der Frostempfindlichkeitsklasse F3 (sehr frostempfindlich).

Als anthropogene Beimengungen wurden Beton- und Ziegelbruchstiicke sowie vereinzelt
Schlackesticke im Sondiergut festgestellt. Weitere organoleptische Aufféalligkeiten (Farbe, Geruch)

wurden nicht wahrgenommen.

Unterhalb der aufgefillten Schluffe wurden im Bereich der RKS 6 bis zur Sondierendtiefe von 6 m
unter GOK (ca. 87,8 m NN) in Wechsellagerung und unterschiedlichen Mé&chtigkeiten aufgefiilite
Sande (Schicht 1), aufgefillte Schluffe und Tone (Schicht  2) sowie aufgefillte Kiese (Schicht 1)
mit variierenden Sand-, Schluff- und Tonanteilen aufgeschlossen. Nach DIN 18196 werden die
aufgefillten Sande in die Bodengruppen Sl und SW, die aufgefillten leicht- bis mittelplastischen
Schluffe und Tone in die Bodengruppen UL und untergeordnet TL sowie TM und die aufgeflillten Kiese

in die Bodengruppen GU und GU* eingestuft.

Bei der DPH 4, DPH 5 und DPH 6 lagen die Eindringwiderstdande im Bereich der aufgefillten Sande
der Schicht 1 zwischen 2 und maximal 45 Schlagen je 10 cm Eindringtiefe. Nach den Ergebnissen der
schweren Rammsondierungen sind die aufgefillten Sande oberflachennah dicht bis sehr dicht, mit

zunehmender Tiefe sehr locker bis mitteldicht gelagert.

X\ 915xx\ 91558-Rahmenvertrag MVG, Mainz \ 91558-01 Binger Strafle\ BFM-Gutachten etc \ 91558-01G210920.docx /th -wer



Gutachten vom 20. September 2021 Seite 14 von 30 Seiten ‘
StraRenbahnnetz 2030 - Binger Stral3e, Mainz N A

Im Bereich der aufgefllliten Schluffe und Tone der Schicht 2 lagen die Eindringwiderstande im Bereich
der DPH 4, DPH 5 und DPH 6 zwischen 2 und maximal 8 Schlagen je 10 cm Eindringtiefe. Nach den
Ergebnissen der schweren Rammsondierungen weisen die aufgeflliten Schiuffe und Tone
Uberwiegend eine weiche bis steife Konsistenz auf. Die Eindringwiderstéande bestatigen nur z.T. die am
"frischen" Bohrgut der RKS 4, RKS 5 und RKS 6 angesprochene Festigkeit der aufgefillten Schluffe
und Tone.

Im Bereich der aufgefillten Kiese der Schicht 1 lagen die Eindringwiderstande bei der DPH 4, DPH 5
und DPH 6 zwischen 3 und maximal 7 Schlagen je 10 cm Eindringtiefe. Nach den Ergebnissen der
schweren Rammsondierungen weisen die aufgefillten Kiese eine lockere bis etwa mitteldichte
Lagerung auf.

6.2 Gehweg/Haltestellen

Die Oberflachenbefestigung der Gehwege im Bereich der RKS 1 his RKS 3 und RKS 7 bis RKS 9

besteht aus 0,08 m dicken Pflastersteinen .

Unterhalb der Oberflachenbefestigung aus Pflastersteinen wurde im Bereich der RKS 1 bis in eine
Tiefe von 1,7 m unter GOK (ca. 87,5 m NN), im Bereich der RKS 2 his zur Sondierendtiefe von 6,0 m
unter GOK (ca. 85,5m NN), im Bereich der RKS 3 bis in eine Tiefe von 1,3m unter GOK
(ca. 93,2 m NN), im Bereich der RKS 7 bis zur Sondierendtiefe von 2,4 m unter GOK (ca. 87,0 m NN)
und im Bereich der RKS 8 bis in eine Tiefe von 1,8 m unter GOK (ca. 90,1 m NN) aufgefillte Sande

und Kiese (Schicht 1) mit variierenden Gewichtsanteilen der jeweils anderen Kornfraktion sowie
wechselnden Schluff- und Steinanteilen aufgeschlossen. Als anthropogene Beimengungen wurden
Beton- und Ziegelbruchstiicke sowie untergeordnet vereinzelt Schlackestiicke im Sondiergut

festgestellt. Weitere organoleptische Aufféalligkeiten (Farbe, Geruch) wurden nicht wahrgenommen.

Oberflachennah handelt es sich bei den aufgefiiliten Sanden und Kiesen um den

Verkehrswegunterbau.

Der natirliche Wassergehalt "w" lag im Bereich der aufgefillten Sande und Kiese bei w = 3,8 %.

Nach DIN 18196 werden die aufgefillten Sande in die Bodengruppen Sl, SE und SU sowie die
aufgefillten Kiese in die Bodengruppen Gl und GW eingestuft.
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Gemall der ZTVE-StB[2.7] entsprechen die aufgefillten Sande und Kiese der
Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich).

Unterhalb der aufgefiillten Sande und Kiese wurden im Bereich der RKS 1 bis zur Sondierendtiefe von
4,3 m unter GOK (ca. 84,9 m NN), im Bereich der RKS 3 bis in eine Tiefe von 4,2 m unter GOK
(ca. 90,3 m NN), im Bereich der RKS 8 bis zur Sondierendtiefe von 6,0 m unter GOK (ca. 85,9 m NN)
und im Bereich der RKS 9 bis in eine Tiefe von 4,0 m unter GOK (ca. 90,3 m NN) aufgefiillte, leicht -
bis mittelplastische Schluffe (Schicht 2) mit variierenden Ton-, Sand- und Kiesanteilen
aufgeschlossen, die nach DIN 18196 der Bodengruppen UL und UM zuzuordnen sind.

Als anthropogene Beimengungen wurden Beton-, Ziegel- und Sandsteinbruchstiicke im Sondiergut
festgestellt. Weitere organoleptische Auffalligkeiten (Farbe, Geruch) wurden nicht wahrgenommen.

Unterhalb der aufgefiiliten Schluffe wurden im Bereich der RKS 3 und RKS 9 bis zur jeweiligen
Sondierendtiefe von 6,0 m unter GOK (ca. 88,5 m NN/RKS 3 und ca. 88,3 m NN/RKS 9) aufgefiillte
Sande und Ki ese (Schicht 1) mit wechselnden Gewichtsanteilen der jeweils anderen Kornfraktion
und variierenden Schluff und Tonanteilen aufgeschlossen. Als anthropogene Beimengungen wurden
Beton- und Ziegelbruchstiicke sowie untergeordnet Schlackestlicke im Sondiergut festgestellt. Weitere

organoleptische Auffalligkeiten (Farbe, Geruch) wurden nicht wahrgenommen.

Nach DIN 18196 werden die aufgeflllten Sande der Bodengruppe SU und SU* und die aufgefillten
Kiese in die Bodengruppe GU und GU* zugeordnet.

Bei der DPH 1 bis DPH 3 und DPH 7 bis DPH 9 lagen die Eindringwiderstdnde im Bereich der
aufgefullten Sande und Kiese zwischen 3 und maximal 16 Schldgen je 10 cm Eindringtiefe. Nach den
Ergebnissen der schweren Rammsondierungen sind die aufgefillten Sande und Kiese der Schicht 1

locker bis mitteldicht gelagert.

Im Bereich der aufgefllten Schluffe und Tone lagen die Eindringwiderstande bei der DPH 1 bis DPH 3
und bei der DPH 7 bis DPH 9 zwischen 0 maximal 23 Schlagen je 10 cm Eindringtiefe. Nach den
Ergebnissen der schweren Rammsondierungen weisen die aufgefillten Schluffe und Tone lokal eine
breiige, Uberwiegend eine weiche bis steife Konsistenz auf. Die bereichsweise hohen
Eindringwiderstédnde werden auf Bauschuttanteile zurtickgefuhrt.

Die Ergebnisse der schweren Rammsondierungen bestétigen nur z.T. die am "frischen" Bohrgut

angesprochene Festigkeit der bindigen Béden.
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Nach den Ergebnissen der Archivbohrung BK 3/2016 stehen ab ca. 82,1 m NN gewachsene,
guartare Sande und Kiese (Schicht 3) der Rheinterrasse mit unterschiedlichen Gewichtsanteilen der
jeweils anderen Kornfraktion sowie wechselnden Schluff- und Steinanteilen an. Gemaf DIN 18196
werden die gewachsenen Sande in die Bodengruppe SE und die gewachsenen Kiese in die
Bodengruppe GU eingestuft.

Nach den Ergebnissen der schweren Rammsondierungen DPH 3/2016 sind die gewachsenen Sande
und Kiese mitteldicht bis dicht gelagert.

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der quartaren Sande und Kiese Driftblocke mit

Kantenlangen in Dezimeterbereich angetroffen werden kénnen.

7 Grundwasserverhaltnisse

Zum Zeitpunkt der Aufschlussarbeiten, die im Zeitraum vom 25.08. bis 27.08.2021 stattfanden, wurde
kein Grundwasser angetroffen. Die Bohr- und Sondierlécher der Kleinrammbohrungen RKS 1 bis

RKS 9 sowie DPH 1 bis DPH 9 waren bis zur maximalen Endteufe von 6 m unter GOK jeweils trocken.

Trotzdem, dass bei den Aufschllissen zum Zeitpunkt der Feldarbeiten die Bohrlécher bis zur Endteufe
jeweils trocken waren, kann aufgrund der topografischen und geologischen Verhéltnisse generell nicht
ausgeschlossen werden, dass nach starken, langanhaltenden Niederschlagen ortlich "Grundwasser" in

Form von sog. Schicht- und/oder Stauwasser angetroffen wird.

Bei der Archivbohrung BK 3/2016 wurde im Jahr 2016 Grundwasser in einer Tiefe von 5,67 m unter
GOK (ca. 81,7 m NN/teilausgespiegelt) angetroffen.

In Abh&ngigkeit der geologischen Verhdltnisse kann das Grundwasser auch gespannt anstehen, wenn

Uber der wasserfiihrenden Schicht eine bindige, quasi wasserundurchlassige, Schicht vorhanden ist.
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8 Bodenklassen und erdstatische Rechenwerte

Auf der Grundlage der durchgefiihrten Felduntersuchungen, den Ergebnissen der bodenmechanischen
Laboruntersuchungen, Angaben in der Literatur sowie eigenen Erfahrungen, die unser Institut an
vergleichbaren Bdden gewonnen hat, geben wir nachfolgend die charakteristischen erdstatischen
Rechenwerte nach VOB/C 2019 an:

aufgefullte Sande und Kiese (Schicht 1)

Bodengruppe nach DIN 18196

Bodenklasse nach DIN 18300 (nach VOB/C 2012)

bei Blockschutt etc. @ t 300 mm
Bodenart nach ATV-DVWK-A 127
Verdichtbarkeitsklasse
Frostempfindlichkeitsklasse
Feuchtwichte
Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel
Wassergehalt
Kdrnungsband
Organischer Anteil
Massenanteil an Steinen und Blécken
Steifemodul lockere Lagerung

mitteldichte Lagerung

A, [GI], [GW], [GU], [GUY], [sW], [S1]
3 bis 5
6 und 7 moglich

G1, G2, G3

V1, V2

F1, F2

J = 20kN/m3

J = 12 kN/ms

M = 30°bis 32,5°

w=38%;w=64%

siehe Anlage 6.4 und 6.5

< 2 Gew.-% (Schatzwert)

bis 2 Gew.-% mdglich (Schatzwert)
Esk 10 MN/m2

Esk 15 MN/m2
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aufgefillte Schluffe und Tone (Schicht 2)

Bodengruppe nach DIN 18196

Bodenklasse nach DIN 18300 (nach VOB/C 2012)
bei hohem Wassergehalt in Verbindung mit
dynamischer und/oder mechanischer Bean-
spruchung
bei Blockschutt etc. @ t 300 mm

Bodenart nach ATV-DVWK-A 127

Verdichtbarkeitsklasse

Frostempfindlichkeitsklasse

Feuchtwichte

Wichte unter Auftrieb

Reibungswinkel

Kohésion steife bis halbfeste Konsistenz

Wassergehalt

Plastizitatszahl

Konsistenzzahl

Kdrnungsband

Organischer Anteil

Massenanteil an Steinen und Blécken

Steifemodul breiige Konsistenz
weiche Konsistenz

steife Konsistenz

A [UL], [UM], [TL], [TM]

4
2 moglich

6 und 7 moglich

G3

V3

F3

J = 19 kN/m3

J = 9 kN/m3

M = 22,5° bis 27,5°

C'k = 2 kN/m?2 bis 5 kN/m?

w =18,3 %; w = 20,6 %

lb =8,3%; I, =18,3%

(Anlage 6.2 und 6.3)

0,5 "l 70,75,

(weiche bis steife Konsistenz)

lokal I, < 0,5

(breiige Konsistenz)

nicht ermittelt

bis 5 Gew.-% mdglich (Schatzwert)
bis 2 Gew.-% mdglich (Schatzwert)

Esk = 0 MN/m2
Esk = 2 MN/m2
Esk = 5 MN/m2
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guartare Sande und Kiese (Schicht 3)

Bodengruppe nach DIN 18196

Bodenklasse nach DIN 18300 (nach VOB/C 2012)
bei Blocken und Gerdllen @ t 300 mm

Bodenart nach ATV-DVWK-A 127

Verdichtbarkeitsklasse

Frostempfindlichkeitsklasse

Feuchtwichte

Wichte unter Auftrieb

Reibungswinkel

Wassergehalt

Plastizitatszahl

Organischer Anteil

Massenanteil an Steinen und Blécken

Abrasivitat

Steifemodul lockere Lagerung

mitteldichte Lagerung

SE, SU, GU

3und 4

6 und 7 moglich

G1, G2

V1

F1und F2

J = 20 kN/m3

J = 12 kN/m3

M = 30° bis 32,5°

nicht bestimmt
nicht ermittelt

0 Gew.-% maoglich (Schatzwert)
bis 2 Gew.-% moglich (Schatzwert)

nicht bestimmt
Esk 40 MN/m2
Esk 60 MN/m?

Die Tabelle 2 enthalt die Einteilung der aufgeschlossenen Bdden in Homogenbereiche nach
VOB/C 2019 fur Erdarbeiten nach DIN 18300 sowie Bohrarbeiten nach DIN 18301.

Tabelle 2: Einteilung der aufgeschlossenen Bdden in Homogenbereiche

Boden - oder . Homogenbereiqhe Homogenbereiche
Felsschichten Bezeichnung Gewerk Erdarbeiten Gewerk Bohrarbeiten
nach DIN 18300 nach DIN 18301
Schicht aufgefillte Sande und Ki E1l Bl
Schich? aufgeflllte Schluffe E2 B2
Schich8 quartare Sande und Kie E3 B1

Unter Berucksichtigung der Ergebnisse der umwelttechnischen Untersuchungen ist ggf. eine weitere

Unterteilung der 0. g. Homogenbereiche (a, b, ¢ usw.) erforderlich.
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9 Hinweise zur Planung und Baua usflihrung

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lagen BFM-RLP keine Detailangaben zum geplanten Aufbau

im Bereich der Gleistrasse, der Haltestellen sowie der Fahrbahn und der Gehwege vor.

Das Projektareal liegt in der Frosteinwirkungszone I.

9.1 Gleistrasse und F ahrbahn

Fur die nachfolgende Betrachtung gehen wir im Bereich der Gleistrasse von einer maximalen
Eindringtiefe von rd. 1,0 m unter GOK und im Bereich der Fahrbahn von einer maximalen Eindringtiefe
von rd. 0,6 m unter GOK aus.

Unter Bertcksichtigung der Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich) muss die Dicke des

frostsicheren Aufbaus mindestens 0,5 m betragen.

Im Bereich der Gleise in der Fahrbahn sind in HOhe der Oberkante der Frostschutzschicht
( Unterkante Gleistragplatte) Tragfahigkeiten von Ev, ¢ 120 MN/m2, ggf. auch Ev; ¢ 150 MN/m2, und

Verhaltniswerte von Ev2/Eva " 2,3 [-] nachzuweisen.

In Hohe der Oberkante des Erdplanums im Bereich der Gleistrasse ist eine Tragfahigkeit von
Evz * 60 MN/m2 und Verhéltniswerte von Ev2/Eva " 2,5 [-] erforderlich.

Nach den Ergebnissen der Felduntersuchungen liegt das Planum der neu herzustellenden Gleistrasse

im Bereich der inhomogenen aufgefiillten rolligen Béden der Schicht 1.

Unter Beriicksichtigung der aufgeschlossenen aufgefiiliten rolligen Béden im Bereich der Gleistrasse,
kann die erforderliche Tragfahigkeit in Hohe der Oberkante des Erdplanums ggf. durch eine
Nachverdichtung der Boden erzielt werden. Hierzu ist das Erdplanum mittels eines geeigneten
Verdichtungsgerates in mehreren sich gegenseitig (berlappenden Ubergiange nachzuverdichten

(Einflusstiefe > 0,5 m).

Der Nachweis der Tragfahigkeit ist anschlieBend durch statische Lastplattendruckversuche nach
DIN 18134, Platten-@ 30 cm, vorzunehmen.
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Sollte sich anhand der Ergebnisse der Tragfahigkeitsprifung herausstellen, dass der o0.g. Wert nicht

erreicht wird, ist ein Bodenaustausch vorzunehmen.

Die Mé&chtigkeit des erforderlichen Bodenaustausch richtet sich nach den Ergebnissen des statischen
Lastplattendruckversuchs und hier insbesondere von der Abweichung des Ist-Wertes vom Soll-Wert.
Unter Bericksichtigung der ublicherweise erforderlichen Tragfahigkeit in Hohe der Oberkante der
ungebundenen Frostschutzschicht von Evz 120 MN/m?, sollte fur die Planung von einem
Bodenaustausch von mindestens 0,3 m Dicke ausgegangen werden.

Sollte ein Bodenaustausch mit einer grof3eren Dicke als vorab angegeben erforderlich werden, ist der
Bodenaustausch in mehreren Lagen (Lagenstarke maximal 0,3 m) herzustellen.

Als Bodenaustauschmaterial wird ein gebrochenes, kantiges Natursteinmaterial und/oder
umwelttechnisch unbedenkliches RC-Material (LAGA Kategorie " Z 1.1) in Schottertragschichtqualitét
der Kérnung 0/45 mm und/oder 0/56 mm mit einem Feinkornanteil ( d0,063 mm) d5 Gew.-% und einer
Ungleichférmigkeitszahl von U t7 empfohlen. Die Eignung des Bodenaustauschmaterials ist im
Vorfeld der Ausfihrung von der mit den Arbeiten Dbeauftragten Firma nachzuweisen
(KorngroRenverteilung, umwelttechnische Unbedenklichkeitsbescheinigung).

Bei der Verwendung von RC-Material muss der Anteil an Ziegelbruch < 2 Gew.-% aufweisen. Weiterhin
wird empfohlen, vor dem Beginn der Ausfiihrungen mit der zustandigen Behdrde die Zulassigkeit des

Einbaus des RC-Materials abzustimmen.

Alternativ zum Bodenaustausch kann auch das Verlegen eines knoten- und biegesteifen Geogitters
(z.B. Typ Triax 160 oder Triax 160/G der Firma Tensar oder gleichwertig) auf dem Erdplanum
zielfihrend sein. Es wird in diesem Zusammenhang jedoch darauf hingewiesen, dass bei der
Verwendung von Geogittern, diese bei einer spateren Verlegung/Sanierung von Ver- und
Entsorgungsleitungen eine Erschwernis darstellen. Weiterhin verliert das Geogitter bei nachfolgenden
Aufgrabungen seine stabilisierende Wirkung, wenn die durchtrennten Geogitter nach den Erdarbeiten

nicht wieder kraftschliissig verbunden werden.

Der Vollstandigkeit halber sei als weitere Alternative zum Bodenaustausch, bzw. dem Einbau von
Geogittern, die Stabilisierung der anstehenden Boden in Hohe der Oberkante des Erdplanums durch
das Einfrasen von hydraulischem Bindemittel (z. B. Kalk-Zement Gemisch) erwahnt. Aufgrund der im

Untergrund vorhandenen Leitungen, der erforderlichen umfangreichen Laborversuchen im Vorfeld der
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Ausfuhrung und die damit verbundenen Belastigungen (Staubentwicklungen, etc.) von Anwohnern und

Passanten, erscheint uns diese Alternative hier als nicht empfehlenswert.

9.2 Haltestellen und Gehwege

Im Bereich der Haltestellen und Gehwege sind in Hohe der Oberkante der Frostschutzschicht
Ublicherweise Tragfahigkeiten von Ev2 *80 MN/m2 und Verhaltniswerte von Ev./Evi ”2,5[]

nachzuweisen.

Nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchungen liegen die jeweiligen Erdplanien sowohl im
Bereich der inhomogenen, aufgefiliten rolligen als auch bindigen Bdden, die unter Berlicksichtigung
der Materialzusammensetzung der Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich) sowie F3

(sehr frostempfindlich) zuzuordnen sind.

In Héhe der Oberkante des Erdplanums sind Ublicherweise Tragfahigkeiten von Ey2 ¢ 45 MN/m2 und

Verhaltniswerte von Ev2/Eva " 2,5 [-] nachzuweisen.

Aus geotechnischer Sicht wird der Einbau eines Bodenaustauschmaterials mit einer Dicke von
d ¢ 0,3 m empfohlen. Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Bodenaustauschmaterials wird auf
die Ausflihrungen in Abschnitt 9.1 verwiesen. Das Bodenaustauschmaterial ist mit einem geeigneten
Verdichtungsgerat durch mehrere sich gegenseitig Uiberlappende Ubergéange auf eine Tragfahigkeit

von Eyv, ¢ 60 MN/m2 und einem Verhaltniswert von Ev./Evi ” 2,5 [-] zu verdichten.

Die bindig gepragten aufgefillten Boden der Schicht2 neigen bei Witterungs- und/oder
Baubetriebseinflissen zu einem Verlust der Tragféhigkeit. Beim Antreffen von aufgeweichten bindigen
Bdden bzw. bei einer Unterschreitung der erforderlichen Tragfahigkeit in Héhe der Oberkante des

Aushubplanums, ist die Einbaudicke des Bodenaustauschmaterials entsprechend zu erhéhen.

9.3 Fahrleitungsmaste

Die erforderlichen Fahrleitungsmaste kdnnen sowohl flach als Einzel- bzw. Blockfundamenten als auch

tief mittels Rohrgriindung gegriindet werden.

Unter Bertcksichtigung einer frostfreien Griindung von 1,0 m unter GOK wird die Griindungssohle bei
einer Flachgrindung sowohl im Bereich der aufgefiilliten rolligen Bdden als auch im Bereich

aufgefillten bindigen Boden zu liegen kommen.
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Wenn auf Hohe der planmaRigen Grindungssohle aufgefiillite Kiese und Sande anstehen, so sind
diese mit einem geeigneten Verdichtungsgerat (Einflusstiefe > 0,5 m) durch mehrere sich gegenseitig
uberlappende Ubergange zu verdichten, um zum einen die Tragfahigkeit der darunter verbleibenden
aufgefullten Kiese und Sande zu erhéhen und zum anderen die im Zuge der Erdarbeiten zwangslaufig
eintretenden Auflockerungen ruckgangig zu machen. Liegt die Grundungssohle im Bereich von
aufgefullten bindigen Boden, so wird, zur Vergleichm&Rigung der Setzungen/der Setzungsdifferenzen
empfohlen, in diesen Bereichen einen Bodenaustausch von mindestens 0,5 m vorzunehmen. Das
Bodenaustauschmaterial ist unter einem Winkel von = 45° Uiber den Grundrissbereich der geplanten
Griundungskonstruktion hinaus in zwei Schiittlagen einzubauen und zu verdichten. Im Hinblick auf das
zum Einsatz kommende Bodenaustauschmaterial wird auf die Ausfihrungen in Abschnitt 9.1
verwiesen. Um die Tragfahigkeit des Bodenaustauschmaterials zu tberprufen, sind auf Hohe der
Oberkante des Bodenaustauschmaterials und somit auf Ho6he der Unterkante der
Griundungskonstruktion Plattendruckversuche mit dem dynamischen Plattendruckgerat gemaf TP BF-
StB Teil B 8.3 durchzufiihren. Das Bodenaustauschmaterial ist dann ausreichend verdichtet und
tragfahig, wenn mit der dynamischen Fallplatte ein Verformungsmodul von Eyg * 30 MN/m?2
nachgewiesen wird. Wenn wie vorab beschrieben verfahren wird, kénnen die Bauwerkslasten Uber

Einzel- bzw. Blockfundamente in den Untergrund eingeleitet werden.

Fur die Vorbemessung der einzelnen Fundamente kann nach DIN 1054:2010-12, Abschnitt 6.1

(vereinfachter Nachweis in Regelfallen), ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes \kq4 von

kg = 140 kN/m2

zugrunde gelegt werden.

Dies entspricht einem aufnehmbaren Sohldruck  (vormals zulassige Bodenpressung) gemali
Absatz 7.7 der DIN 1054:2005-01 von

Vou = 100 KN/m2.

AuRermittige Belastungen sind gemal DIN 1054 zu bericksichtigen.

Fur die Dimensionierung der Rohrgriindungen wird meist das Berechnungsverfahren nach Suberkrib
verwendet. Die hierbei anzusetzenden bodenmechanischen Kennwerte der einzelnen Bodenschichten
sind dem Abschnitt 8 zu entnehmen. Die Schichtenabfolge ist den Bodenprofilen der Anlage 2 zu

entnehmen.
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Generell wird empfohlen, das Einbringverfahren der Grindungsrohre oder auch die Grindungssohle

von unserem Institut abnehmen zu lassen. Um eine frihzeitige Terminabsprache wird gebeten.

9.4 Erfolgskontrolle

Die Anforderungen an den zu erzielenden Verformungsmodul auf Hohe der einzelnen Aufbauebenen
richtet sich gemal der RStO 12, der ZTVE-StB 17 und der ZTV-SoB-StB 04 nach dem gewahlten
Verkehrswegeaufbau.

Die entsprechenden Verformungsmoduln sind durch Verdichtungskontrollen mit dem statischen
Lastplattendruckgerat gemanr DIN 18134, Platten-@ 30 cm, zu Uberprifen.

10 Beweissicherung

Es wird empfohlen, im Bereich der "Binger Straf3e" vor Beginn der Arbeiten (Erd- und
Verdichtungsarbeiten, ggf. Bohrarbeiten) eine detaillierte Beweissicherung im aktuellen Zustand
der im entsprechenden Einflussbereich vorhandenen, baulichen Infrastruktur und an den
Nachbargebauden ein architektonisches Beweissicherungsverfahren und gof.
Erschitterungsmessungen ausfilhren zu lassen, um eine Abgrenzung von vorher bereits

vorhandenen Schadenszustanden vornehmen zu kénnen.

11 Umwelttechnische Untersuchungen

11.1 Allgemeines

11.1.1 Asphalt

Mit den Aufschliissen RKS 4 bis RKS 6 wurde aus der vorhandenen Asphaltschicht der Fahrbahn

jeweils eine Einzelprobe entnommen und in luftdicht verschlielBbare Spezialbehalter gefillt. Die

entnommenen Einzelproben EPI1 bis EPIll  wurden in unserem Auftrag von der

CAL GmbH & Co. KG, Rdntgenstralle 82, 64291 Darmstadt, im Feststoff auf den Teerinhaltsstoff

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK nach EPA) untersucht.
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Die Analyseergebnisse sind im CAL-Untersuchungsbericht Nr. 202108025 vom 13.09.2021 (siehe

Anlage 6) zusammengestellt.

11.1.2 Verkehrswege unterbau ten und Boden

Da es sich bei dem hier aufgeschlossenen Verkehrswegeunterbauten und den aufgefiliten Béden um
solche mit einer geringen oder keiner organoleptischen Auffalligkeit handelt und da aufgrund der
bekannten Nutzungshistorie kein spezifischer Verdacht im Hinblick auf eine mdégliche Kontamination
des Untergrundes vorliegt, besteht hier im Sinne von § 8 der aktuellen Deponieverordnung [2.17] ein
unspezifischer Verdacht. Die sog. Schlisselparameter fir solche Materialien sind demnach aufgrund
von Erfahrungen bei einer Vielzahl von vergleichbaren Projekten die Parameter Schwermetalle,
Mineraldlkohlenwasserstoffe und/oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK nach EPA).
Die Untersuchung auf diese Parameter im Feststoff ist Bestandteil der Vorgehensweise geman der
LAGA 2004 [2.15].

Die mit der RKS 1 bis RKS 9 jeweils aus dem aufgeschlossenen Verkehrswegeunt erbauten und
den auf gefilllten Bdden entnommenen Einzelproben wurden in Abhangigkeit von der Lage der
einzelnen Aufschlisse, dem Schichtenaufbau und ggf. aufgrund von organoleptischen Auffalligkeiten
zu den Mischproben MP 1 bis MP 5 zusammengestellt. Die Mischproben wurden im Weiteren dann in
unserem Auftrag ebenfalls von der CAL GmbH & Co. KG auftragsgeman in der Originalsubstanz und
im Eluat auf den Parameterumfang der LAGA 2004 [2.15] untersucht. Von welchen Aufschliissen die
Einzelproben zu den o.g. Mischproben zusammengefasst wurden, ist der Tabelle4 in
Abschnitt 11.3.2.1 zu entnehmen.

Von den im Bereich der RKS 4 und RKS 4 aufgeschlossenen Basalts wurde die Mischprobe MP 6

erstellt und ebenfalls auf den Parameterumfang der LAGA 2004 in der Originalsubstanz und im Eluat

analysiert.

Die Analyseergebnisse sind im CAL-Untersuchungsbericht Nr. 202108025 vom 13.09.2021 (siehe

Anlage 6) zusammengestellt.

11.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Asphaltschichten erfolgt nach der RuVA StB0O1 [2.13] bzw. Leitfaden
Ausbauasphalt [2.18].
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Der aufgeschlossene Verkehrswege unterbau sowie die aufgefiillte n Béden und der Basalt werden
nach der LAGA 2004 [2.15] bewertet.

Erfolgt auf der Grundlage der Analyseergebnisse und der Bewertung nach [2.15] eine Einstufung in die
Kategorie «Z 2, dann erfolgt auf der Grundlage von erganzenden umwelttechnischen Untersuchungen
eine Bewertung nach der aktuellen Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts [2.17].

11.3 Bewertung

11.3.1 Asphalt , Bewertung nach RuVA -StB 01 [2.13] bzw. Leitfaden Ausbauasphalt [2.18]

In der Tabelle 3 sind die Einzelproben der auf den Teerinhaltsstoff untersuchten Mischproben
zusammengestellt und nach der RuVA-StB 01 [2.13] bzw. Leitfaden Ausbauasphalt [2.18] bewertet:

Tabelle 3: Bewertung der Schwarzdecke n gemdR RuVA -StB 01 [2.13] bzw. Leitfaden
Ausbauasphalt [2.18]

Probe Entnahme Proben Entnahmetiefe | PAKGehalt| Bewertung nag
stelle bezeichnung| [m unter GOK]| [mg/kgTS] [2.13]2.18]

EP | RKS 4 CP1 0,00 his 0,13 n.n. A

EP I RKS 5 CP1 0,00 bhis 0,43 0,236 A

EP Il RKS 6 CP1 0,00 bis 0,20 n.n. A

n.n. keine Einzelsubstanzen nachweisbar

Nach den vorliegenden Analyseergebnissen weisen die Asphaltschichten der Einzelproben EP | bis
EP 11l jeweils PAK-EPA Konzentrationen auf, die deutlich unter dem Schwellenwert von 25 mg/kg TS
gemal [2.13] bzw. 30 mg/kg TS gemal [2.18] liegen bzw. nicht nachweisbar sind. Demnach und nach
[2.13]/[2.18] handelt es sich bei den untersuchten Asphaltproben der EP | bis EP Ill jeweils um
kennzeichnungs freie Bindemittel der Verwertungsklasse A die dem Recycling zugefuhrt werden
konnen (AVV-Nr. 17 03 02).
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Hinweis:

- Es kann erfahrungsgeman generell nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Herstellung der
Asphaltschichten LKWs Asphalt aus unterschiedlichen Chargen angeliefert haben, die gdf.
hohere Konzentrationen an PAK im Feststoff aufweisen, als vorab beschrieben. Es wird daher
empfohlen, ggf. baubegleitende zusatzliche Analysen durchzufthren.

- Es wird vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, dass in Abhangigkeit von den gewéahlten
Verwertern aufgrund der jeweils spezifischen Genehmigungsbescheinigung ggf. andere
Grenzwerte zur Annahme des Materials gelten, die eventuell zu einer schlechteren Bewertung

fuhren kénnen.

- Daruber hinaus wird darauf aufmerksam gemacht, dass erfahrungsgemal beim Rickbau der
Asphaltschichten Steine der unterhalb der Asphaltschichten aufgeschlossenen Tragschicht an
dem Asphalt haften bleiben. Dies sollte bei der Ermittlung der zu entsorgenden Massen
bertcksichtigt werden.

11.3.2 Verkehrswege unterbau ten und Béden
11.3.2.1 Bewertung der Béden und dem Basalt nach LAGA 2004 [2.15]
In der Tabelle 4 sind die Einzelproben der Mischproben MP 1 bis MP 6 aus dem aufgeschlossenen

Verkehrswegeunterbauten und den aufgefilliten Béden sowie des Basalts zusammengestellt und nach
[2.15] bewertet:
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Tabelle 4: Bewertung nach LAGA 2004 [2.15]
Misch | Enthahme| Probete | Entnahmetiefe Material einstufungsrelevanter | Bewertung
probe stelle zeichnung| [m unter GOK] Parameter nach[2.15]
RKS 1 CP1 0,08 +1,70
CP1 0,08 +0,20
RKS 2 CP2 0,20 +1,00
CP3 1,00 £2,00
RKS 3 CP1 0,08 +1,30
CPL 0,08 £0,60 aufgefullt&iese
MP 1 RKS 7 CP2 0,60 +1,60 Sagnde Schluﬂ"e - Z0
CP3 1,60 £2,00 '
CP1 0,08 +0,40
RKS 8 CP2 0,40 +1,40
CP3 1,40 £1,80
CP1 0,08 +0,40
RKS 9 CP2 0,40 +1,40
CP2 1,70 £3,00
RKS 1 CP3 3,00 +4,30
CP4 2,00 +3,00
CP5 3,00 +4,00
RKS 2 CP6 4,00 +5,00
CP7 5,00 £6,00
CP2 1,30 £2,00
CP3 2,00 +3,00
RKS 3 CP 4 3,00 4,20
CP> | 420 2500 | fyefiilite Kiese
MP 2 CP6 5,00 £6,00 Sande. Schiuffe pHWet=10,02 Z1.2
RKS 7 CP 4 2,00 £2,40 '
CP4 1,80 +£2,80
CP5 2,80 £3,70
RKS 8 CP6 3,70 +4,70
CpP7 4,70 +6,00
CP3 1,40 £2,40
CP4 2,40 £3,40
RKS 9 CP5 3,40 +4,00
CP6 4,00 +5,00
CpP7 5,00 £6,00
CpP2 0,30 +0,60
RKS 4 CP3 0,60 +1,70
MP 3 RKS 5 CP2 0,43 0,80 aufgefullt&ande - Z0
CP3 0,80 +1,35
RKS 6 CpP2 0,36 +1,40
MP 4 Eﬁgg ggj 1;2 fggg aufgefillte Schlufl Kupfer90,2mg/kdr'S 711
P undTone TOC=0,79 Masst )
RKS 6 CP3 1,40 £2,00 '
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Misch | Enthahme| Probete | Entnahmetiefe Material einstufungsrelevanter | Bewertung
probe stelle zeichnung| [m unter GOK] Parameter nach[2.15]

CP4 2,00 3,00
CP5 3,00 +4,30
CP 6 4,30 +4,60 aufgefillt&iese,

MP'5 RKS 6 CP7 4,60 +4,80 | SandaindSchluffe TOC=0,5Masseb Z1.1
CP 8 4,80 +5,35
CP9 5,35 46,00

MP 6 RKS 4 cP1 0,13 +0,30 Basalt pHWert9,72 Z1.2

RKS 6 CP1 0,20 +0,36

Nach den vorliegenden Analyseergebnissen und gemafl [2.15] werden die Materialien der
Mischprobe MP 6 (Basalt) sowie der Mischprobe MP 2 jeweils in die Kategorie Z 1.2 eingestuft.
Demnach und gemafl [2.15] sind die im Zuge der Erdarbeiten anfallenden Materialien, unter
umwelttechnischen Gesichtspunkten, zum Wiedereinbau geeignet. Maf3gebend ist das Schutzgut
Grundwasser (AVV-Nr. 17 05 04).

Die nach den Analyseergebnissen und gemanR [2.15] in die Kategorie Z 1.1 eingestuften Materialien
der Mischproben MP 4 und MP 5 kénnen nach [2.15], unter umwelttechnischen Gesichtspunkten
(Schutzgut Grundwasser), zum Wiedereinbau verwendet werden (AVV-Nr. 17 05 04).

Die nach den Analyseergebnissen und gemaR [2.15] in die Kategorie Z 0 eingestuften Bdden der
Mischproben MP 1 und MP 3 konnen gemafl} [2.15] frei verwendet werden. Die im Zuge der
Erdarbeiten anfallenden Boden missen somit nicht zwingend deponiert werden (AVV-Nr. 17 05 04).

Hinweis:
Es kann generell nicht ausgeschlossen werden, dass die Materialien der Mischprobe MP 1 und
MP 3, die nach den Analyseergebnisse in die Kategorie Z 0 eingestuft wurden, von den
annehmenden Stellen aufgrund der vorhandenen Bauschuttanteile in die Kategorie Z 1.1

eingestuft werden.
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